Sicherheitsratschlage und Gefahrenhinweise
(Das Monomer enthélt Methylmethacrylat)

* Leicht entziindlich

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut

Fehleranalyse

Aufgetretener Fehler

Mogliche Ursache

Losung

Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich

Von Zindquellen fernhalten

Nicht rauchen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen

Kunststoff ist poros

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheits-
datenblétter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de. Bisserhohung
Herstellerhinweis

Die Beratung utber die Anwendung der von uns gelieferten
Produkte, ob mindlich, schriftlich oder durch Demonstration,
erfolgt nach bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis
zu betrachten. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht,
die Produkte persénlich auf Qualitat, Eignung und Verwendbar-
keit zu prufen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen auBer-
halb unserer Kontrolle und liegen somit in der Verantwortung des
Verwenders. Unsere Haftung beschrankt sich nur auf die Qualitat
des verarbeiteten Materials. Die Behaltnisse sind nach Gebrauch
umgehend wieder zu verschlieBen.

Gipsreste am Kunststoff

Kunststoff farbt sich nach
Verarbeitung weif3

Stand: 04/09

UbermaéRiges Schrumpfen — schwarze Rander
rund um die Prothesenelemente

Johannes | Weithas
dental-kunststoffe - zihne

WeiRfarbung des Kunststoffs nach einer
gewissen Tragezeit

Johannes Weithas KG
Gartenstralie 6
24321 Lutjenburg

Telefon: +49 (43 81) 43 39
Telefax: +49 (43 81) 43 69
E-Mail: info@weithas.de
Internet: www.weithas.de

* zu viel Monomer

* zu kurze Anquellzeit

* hohes Kunststoffvolumen

* zu geringer Druck wéhrend der
Polymerisation

* zu viel Polymer
* zu lange Anquellzeit
* keine Probepressung

* zu viel Monomer
* zu kurze Anquellzeit
= unvollstandige Isolierschicht

* zu viel Monomer

* zu kurze Anquellzeit
* Talkpuder von Handschuhen

* zu viel Monomer
* zu kurze Anquellzeit

« falsche Prothesen-Reinigungsmethode

* die Monomerdosis senken

= die Anquellzeit verlangern

* die Warmezufuhr unterbrechen
= den Druckaufbau prufen

* die Polymerdosis senken
* die Anquellzeit verkiirzen
* Probepressung vornehmen

* die Monomerdosis senken
* die Anquellzeit verlangern
* die Isolierung verbessern

* die Monomerdosis senken

* die Anquellzeit verlangern

* Talkpuder von den Handschuhen
abwaschen

* die Monomerdosis senken
* die Anquellzeit verlangern

* den Trager uber die korrekte
Prothesenpflege informieren

Johannes | Weithas
dental-kunststoffe - zihne
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Weiton®-Rapid
Verarbeitungsanleitung
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Prothesenkunststoff fiir Kochverfahren-
Kurzpolymerisation und Mikrowelle




Weiton®-Rapid

Verarbeitungsanleitung

Mischungsverhiltnis (bei Raumtemperatur von ca. 22°C)

Ooml Pulver: 3,0 ml

Volumen Flussigkeit: 1

Masse Flussigkeit: 0,95 g Pulver:2,3g

Verarbeitung (bei Raumtemperatur von ca. 22°C)

Anmischzeit von

2
Pulver und Flissigkeit SO

Anquellzeit 15 Minuten

Maximale

Verarbeitungszeit G, S0 L 3R

Polymerisationszeit bei 100°C 20 Minuten

Materialeigenschaften (auspolymerisiertes Endprodukt)

Schlagfestigkeit ca. 11,3 kJ/m
Biegefestigkeit ca. 85 MPa

Biegefaktor ca. 2367 MPa

Material

Weiton-Rapid ist ein heiBpolymerisierender, cadmiumfreier Pro-
thesenkunststoff auf Polymethylmethacrylat-Basis in Polymer-
und Monomer-Form. Er kann in Kurz-, Normal- und Langzeitpoly-
merisation und auch in der Mikrowelle verarbeitet werden. Wei-
ton-Rapid zeichnet sich durch hohe mechanische Eigenschaften
aus und garantiert durch den geringen Restmonomergehalt eine
sehr gute Schleimhautvertraglichkeit und Biokompatibilitat. Da-
bei garantiert Weiton-Rapid volle Form- und Farbbestandigkeit.
Das Polymer ist der Farbtrager, das Monomer ist farblos. Weiton-
Rapid entspricht den Anforderungen der ISO 1567.

Indikation

Indikation fiir Zahnprothetik

Weiton-Rapid dient zur Herstellung von totalen und partiellen
Prothesen im Press-Kochverfahren.

Indikation fiir Otoplastik
Weiton-Rapid dient zur Herstellung von Otoplastiken und 10-
Schalen durch Druckpolymerisation.

Vorbereitung

1. Die in Wachs aufgestellte Prothese in Gips (mindestens der

Klasse Il) in die Kuvette einbetten.

Gips mit Alginatisoliermittel gegen Gips isolieren.

Nach dem Aushérten des Gipses wird die Klvette soweit erhitzt

bzw. in Wasser von ca. 70°C erwarmt, dass das Wachs in der

Kivette plastisch genug ist, um diese zu 6ffnen.

. Direkt nach dem Offnen der Kivette die Arbeit herausnehmen
und diese mit sauberem, kochendem Wasser vom Uberschis-
sigen Wachs befreien. AnschlieBend die Kivette auf Zimmer-
temperatur abkihlen lassen und Alginatisoliermittel auf den
Gips auftragen.
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Verarbeitung

Anrithren

. Pulver und Flissigkeit in dem anfangs beschriebenen Verhalt-
nis abmessen (Abwiegen ist bei Pulver die genaueste Methode).
Bei einem freien Mischungsverhéltnis kann die Farbwiedergabe
beeintrachtigt werden.

. Zuerst Flussigkeit in den Becher geben und dann das Pulver hi-
neinstreuen. Das GefaB sollte entweder aus resistentem Kunst-
stoff, Keramik, Porzellan, Glas oder rostfreiem Stahl sein.

. AnschlieBend 30 Sekunden gleichmaBig anriihren.

Das MischgeféB abdecken und den Teig 15 Minuten ruhen lassen,

bis das Modellierstadium erreicht ist. Das Pulver-Flussigkeitsge-

misch bleibt dann nicht mehr am Rand des GefaBes haften.

Die Kuvette mit dem Teig fillen und danach langsam und in

Intervallen zupressen. Ein Probepressen mit Polyathylenfolie

(25 pm) wird empfohlen. Die Kuvette soweit zusammen pres-

sen, bis beide Kiivettenflachen einander beriihren (eine gréBere

Presskraft beschadigt Kiivette und Gipsteile).
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Polymerisieren
. Die Kiivette wird mit geschlossenem Kiivettenbigel in reichlich
kochendes Wasser gestellt.
. Da die Wassertemperatur kurzfristig sinkt, wenn die kalte Kiivet-
te in das kochende Wasser gelangt, muss zunéchst erneut der
Siedepunkt erreicht werden. Dann wird die Ktivette 20 Minuten
gekocht. Bei extrem dicken Prothesen sollte die Kivette zwar
ebenfalls in kochendes Wasser gebracht werden, die Warme-
quelle aber ca. 15 Minuten abgestellt werden. AnschlieBend wird
wieder Warme zugefiihrt und die Kiivette 20 Minuten gekocht.
Es wird empfohlen, die Kivette mit der Prothese langsam
an der Luft auf Zimmertemperatur abkihlen zu lassen. Ein
Abschrecken im kalten Wasser kdnnte zu Spannungen und
Polymerisationsschrumpfungen fiihren.
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Mikrowellenverarbeitung

. Es wird das gleiche Mischungsverhaltnis wie bei der Wasser-
badpolymerisation verwendet.

. Die Mikrowellenkivette mit feuchtem Gips in das Mikrowellen-
gerat stellen, dabei sind Geréte mit Drehteller zu bevorzugen.

. Drei Minuten bei 500 Watt pro Kivettenseite; bei totalen
Prothesen 3-4 Minuten bei 600 Watt.

4. Langsames Abkuhlen auf Handwarme, ca. 20 Minuten.
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Hinweis: Das Arbeitsstiick muss im Bereich der Strahlung liegen,
damit eine gleichméaBige Erwarmung und somit eine spannungs-
freie Aushéartung erfolgen kann.

Fertigstellung
Das Frasen, Schleifen, Schmirgeln und Polieren des Kunststoffes
sollte in der Abstufung von grob nach fein vorgenommen werden.

Anleitung zur Prothesenreinigung

Den Prothesentréger direkt oder indirekt dartiber informieren,
dass die Prothese zweimal téglich mit kaltem Wasser, milder Seife
und einer weichen Biirste zu reinigen ist. Wird ein Prothesenreini-
gungsmittel (vorzugsweise auf natirlicher Grundlage) verwendet,
so ist die Gebrauchsanweisung des Mittels genau zu befolgen.
Vom Einsatz heiBen Wassers, zweckwidriger Reinigungsmittel
oder Methoden ist abzuraten, weil die Prothese dadurch bescha-
digt werden konnte.

Lagerhinweise
Das Produkt feuersicher, kiihl und dunkel lagern.



