Lagerhinweise
Das Produkt feuersicher, kiihl und dunkel lagern.

Sicherheitsratschldge und Gefahrenhinweise

(Das Monomer enthélt Methylmethacrylat)

Leicht entziindlich, reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut,
Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich, Behélter an einem
kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren, von Ziindquellen fernhalten,
nicht rauchen, nicht in die Kanalisation gelangen lassen, MaBnahmen
gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Sicherheits-
datenblatter finden Sie auch im Internet unter www.weithas.de.

Herstellerhinweis

Die Beratung tiber die Anwendung der von uns gelieferten Produkte,
ob miindlich, schriftlich oder durch Demonstration, erfolgt nach
bestem Wissen und ist als unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie
entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte personlich
auf Qualitat, Eignung und Verwendbarkeit zu priifen. Der Einsatz
und die Verarbeitung erfolgen auBerhalb unserer Kontrolle und
liegen somit in der Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung
beschrankt sich nur auf die Qualitat des verarbeiteten Materials. Die
Behaltnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschlieBen.
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Fehleranalyse

Aufgetretener Fehler

Kunststoff ist poros

Gipsreste am Kunststoff;
Kunststoff farbt sich nach
Verarbeitung weil3

Ungeniigende Haftung der
Kunststoffprothesenelemente

UbermiRiges Schrumpfen — schwarze Rénder
rund um die Prothesenelemente

WeiRfarbung des Kunststoffs nach einer
gewissen Tragezeit

Mogliche Ursache

- zu viel Monomer

- hohes Kunststoffvolumen

- trockener Gips

- zu geringer Druck wahrend der Polymerisation
- zu kurze plastische Phase

- unvollstandige Isolierschicht

- zu viel Monomer

- niedrige Wassertemperatur im Drucktopf
- zu kurze plastische Phase

- Talkpuder von Handschuhen

- harte Elemente (z.B. Composite)
- kurzer Kontakt zwischen Element und
plastischem Kunststoff

- zu viel Monomer
- zu kurze plastische Phase

- falsche Prothesen-Reinigungsmethode

Loésung

- die Monomerdosis senken

- die Warmezufuhr unterbrechen

- Gips ausreichend mit Wasser sattigen
- den Druckaufbau priifen

- zeitlich plastische Phase einhalten

- die Isolierung verbessern

- die Monomerdosis senken

- die Wassertemperatur auf 55 °C erhdhen

- zeitlich plastische Phase einhalten

- Talkpuder von den Handschuhen abwaschen

- die Basisseite des Elementes anrauen
- Kontaktfliissigkeit benutzen

- die Monomerdosis senken
- zeitlich plastische Phase einhalten

- den Trager Uber die korrekte Prothesenpflege

informieren
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Weitur®-Reparatur

Verarbeitungsanleitung

Kaltpolymerisat fiir Prothesenreparaturen und
ganze Formstiicke

C€ 0482



Weitur®-Reparatur
Verarbeitungsanleitung

Mischungsverhiltnis (bei Raumtemperatur von ca. 22 °C)
Volumen Flussigkeit: 1,0 ml Pulver: 1,4 ml

Masse Flissigkeit: 0,95 g Pulver:1,7 g

Verarbeitung (bei Raumtemperatur von ca. 22 °C)

Anmischzeit von

Pulver und Fliissigkeit ZoSSuress
Anquellzeit 8 Minuten
Maximale Verarbeitungszeit 5 Minuten
Polymerisationszeit 10 Minuten
Wassertemperatur 55 °C

Erforderlicher Arbeitsdruck 2,5 bar (36 PSI)

Materialeigenschaften (auspolymerisiertes Endprodukt)
Schlagfestigkeit ca. 8,5 kJ/m?
Biegefestigkeit ca. 68 MPa

Biegefaktor ca. 2030 MPa

Material

Weitur-Reparatur ist ein kaltpolymerisierender, cadmiumfreier
Kunststoff auf Polymethylmethacrylat-Basis in Polymer- und
Monomer-Form. Das Katalysator-System bewirkt eine schnelle und
gleichmaRige Autopolymerisation ohne technischen Aufwand.
Weitur-Reparatur hat eine sehr geringe Schrumpfung, so dass die
Passgenauigkeit der Prothese nach der Reparatur erhalten bleibt.
Weitur-Reparatur entspricht den Anforderungen der 1SO 1567.

Indikation

Indikation fiir Zahnprothetik

Weitur-Reparatur ist zu verwenden fiir Reparaturen, Unterfiitterungen
und Erweiterungen totaler und partieller Prothesen.

Indikation fiir Otoplastik
Weitur-Reparatur eignet sich fiir die Herstellung von Otoplastiken
und 10-Schalen.

Vorbereitung

1. Nach dem Entfernen der Wachsreste mit sauberem, kochendem
Wasser muss das Arbeitsmodell aus Gips mit einem Alginatisolier-
mittel eingepinselt werden.

N

. Die Teile des vorhandenen Kunststoffes, welche als Retentionsflache
fiir das Kaltpolymerisat dienen, miissen zunachst angeraut und
mit etwas Monomer benetzt werden.

w

. Dann die Kunststoffelemente an der Basisseite anrauen und eben-
falls mit Monomer oder Haftflissigkeit benetzen.

Verarbeitung

Anriihren

. Pulver und Fliissigkeit in dem anfangs beschriebenen Verhaltnis
abmessen (Abwiegen ist bei Pulver die genaueste Methode). Bei
einem freien Mischungsverhaltnis kann die Farbwiedergabe beein-
trachtigt werden.

i

N

. Zuerst Flissigkeit in den Becher geben und dann das Pulver hinein-
streuen. Das GefaR sollte entweder aus resistentem Kunststoff,
Keramik, Porzellan, Glas oder rostfreiem Stahl sein.

w

. AnschlieRend 20 Sekunden gleichmaRig anriihren.

»

Das MischgefaR abdecken und den Teig einige Minuten ruhen
lassen, bis das Modellierstadium erreicht ist.

u

. Die zu reparierenden oder zu befestigenden Teile gut fixieren.
Kunststoffteig mit sauberem Instrument auftragen.

o

Bevor die Arbeit in ein DruckgefaR gestellt wird, sollte abgewartet
werden, bis die Oberflache des Kunststoffes, die Luftkontakt besitzt,
ihren Glanz verloren hat und liberwiegend matt geworden ist.

Polymerisieren
1. Die Arbeit wird in ein handelstbliches Druckgefa mit warmem
Wasser gestellt.

2. Die Wassertemperatur sollte 55 °C betragen.
3. Der erforderliche Arbeitsdruck muss auf 2,5 bar eingestellt sein.

4. Die Polymerisationszeit im DruckgefaR betragt 10 Minuten.

Fertigstellung
Das Frasen, Schleifen, Schmirgeln und Polieren des Kunststoffes sollte
in der Abstufung von grob nach fein vorgenommen werden.

Anleitung zur Prothesenreinigung

Den Prothesentrager direkt oder indirekt dariiber informieren, dass
die Prothese zweimal taglich mit kaltem Wasser, milder Seife und
einer weichen Biirste zu reinigen ist. Wird ein Prothesenreinigungs-
mittel (vorzugsweise auf natiirlicher Grundlage) verwendet, so ist
die Gebrauchsanweisung des Mittels genau zu befolgen. Vom Einsatz
heien Wassers, zweckwidriger Reinigungsmittel oder Methoden ist
abzuraten, weil die Prothese dadurch beschadigt werden kénnte.



