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Das Komposit-Malfarbensystem: vielseitig, facettenreich, detailgetreu.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

herzlichen Gliickwunsch und vielen Dank, dass Sie sich fir das VITA AKZENT LC - Malfarbensystem
entschieden haben!

VITA AKZENT LC ist ein hochésthetisches Komposit-Malfarben-/Glasursystem zur Charakterisierung
aller indirekten Versorgungen aus Komposit, Polymer und Hybridkeramik. Es erméglicht detailgetreue

Effektreproduktion sowie zuverldssige Farbkorrekturen.

Um VITA AKZENT LC sicher und einfach verarbeiten zu kénnen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung
vor dem ersten Gebrauch sorgfaltig durch.

Wir wiinschen lhnen mit VITA AKZENT LC viel Freude und &sthetische Ergebnisse!

[hr VITA Produktmanagement-Team

Zeichenerklarung:

“ System-/Technikinfo o Bitte beachten Verweis



> 1
11
1.2
1.3

Materialsystem und Workflow

Erlduterung Materialsystem . ........................... 5
Prozessschritte zur externen Charakterisierung. . ........... 6
Prozessschritte zur internen Charakterisierung bei der

Verblendtechnik ......... ... ... 7

> 2. Vorbehandlung

2.1 Ubersicht Vorbehandlungsschritte nach Materialarten. . . . . . . 8
2.2 Vorbehandlung von Hybridkeramik. ...................... 9
> 3. Charakterisierung
3.1 Ubersicht EFFECT STAINS. . ... .. ...................... 10
3.2 Ubersicht CHROMA STAINS. .......................... 1
3.3 Anwendungsbeispiele EFFECT STAINS: Frontzdhne .. .. .. .. 12
3.4 Anwendungsgebiete EFFECT STAINS: Seitenzahne. . ... .. .. 14
3.5 Exemplarische Malschemata EFFECT STAINS: Frontzéhne . .. 16
3.6 Exemplarische Malschemata EFFECT STAINS: Seitenzéhne . . 18
3.7 Externe Charakterisierung mit EFFECT STAINS ............ 20
3.8 Interne Charakterisierung mit EFFECT STAINS. . ........... 21
3.9 Farbkorrekturen mit CHROMA STAINS ............... ... 22
3.10 Glasieren mit GLAZE. ... . 24
> 4. Polymerisation
4.1 Systemkompatibilitdt ... 25
4.2 Empfehlungen Polymerisationsgerdte/-lampen............ 26

> 5. Technische Daten/Informationen

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
59

Chemische Zusammensetzung . ........................ 29
Indikationsiiberblick ........... ... 29
Kontraindikationen . ........... .. ... ... 30
Lagerhinweise. . .............. .. 30
Symbolerkldrungen. ... 30
Arbeitsschutz/Gesundheitsschutz. .. .................... 31
Sicherheitsdatenblatter ............... ... ... ... ... .. 31
Generelle Hinweise zur Handhabung . . .................. 32
VITA Systemlosungen. ..., 33

MATERIALSYSTEM UND WORKFLOW

VORBEHANDLUNG
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TECHNISCHE DATEN/INFORMATIONEN







> 1. Materialsystem/Prozesse

Q 1. Materialsystem/Prozesse
QH Erlauterung Materialsystem
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Hinweis:

e Was? VITA AKZENT LC sind lichthértende Kompositmalfarben zur Reproduktion individueller Farbeffekte sowie zur
Umsetzung von Farbkorrekturen.

e Wofiir? Die Malfarben sind universell fiir die extraorale Charakterisierung von Zahnersatz aus Hybridkeramik, CAD/
CAM-Komposit, Verblendkomposit und Konfektionszahnen einsetzbar sowie zur internen Charakterisierung bei der
Kunststoffverblendtechnik.

e Womit? Das Malfarben-/Glasursystem umfasst 14 facettenreiche Effektfarben, 4 lasierende Chromafarben (je Farbsystem)
sowie eine Glasurmasse zur Oberflachenversiegelung.




> 1. Materialsystem/Prozesse

Q 1.2 Prozessschritte zur externen Charakterisierung

1. Oberflichenbehandlung
v v

Hybridkeramik Verblend- / CAD/CAM-Komposit | Konfektionszihne, Prothesenbasen
Atzen
oder
Abstrahlen Abstrahlen
oder oder

Anrauen mit Diamant

Oberflachenreinigung

Anrauen mit Diamant

Oberflachenreinigung

Silanisierung Silanisierung *

2. Charakterisierung

3. Polymerisation

* Bei hochgefiillten CAD/CAM-Kompositen wie z. B. Cerasmart (GC)

Hinweis:

o Fiir das Atzen mit 5%igem Flusssaure-Gel wird VITA ADIVA CERA ETCH empfohlen.
e Zum Silanisieren wird VITA ADIVA C-PRIME empfohlen.

e Abstrahlen mit Al;03



> 1. Materialsystem/Prozesse

Q 1.3 Prozessschritte zur internen Charakterisierung bei der Verblendtechnik

1. Oberflachenbehandlung
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Inhibitionsschicht vorhanden Inhibitionsschicht nicht vorhanden

Applikation
VITA VM LC MODELLING LIQUID

2. Charakterisierung

3. Polymerisation




> 2. Vorbehandlung

°2. Vorbehandlung
° 2.1 Ubersicht Vorbehandlungsschritte nach Werkstoff

*

Fiir externe Charakterisierung*
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Hybridkeramik
(VITA ENAMIC)

Verblendkomposit
(z.B.VITAVM LC)

Mit 5 % HF (VITA ADIVA ~ Mit Diamant anrauen.
CERA-ETCH) 60 s &tzen.

oder oder

mit Al20s, 50 pm, 1 bar
abstrahlen.”

mit Al203, 50 pm, 1 bar
abstrahlen.”

oder

mit Diamant anrauen.

Nach Atzung:
Saurertickstande durch  Oberflache mit 6lfreier
Absprayen oder durch Luft griindlich reinigen.

Reinigung im Ultra-
schallbad sorgféltig
entfernen. 20 s mit
6lfreier Luft trocknen.

Nach Abstrahlen/
Anrauen:

Oberflache mit Wasser/
Dampfstrahler reinigen,
mit Olfreier Luft trocknen.

Oberflache mit

VITA ADIVA C-PRIME
silanisieren, sanft
verblasen.

Malfarben direkt auf
die Inhibitionsschicht
applizieren.**

Konfektionszahne
(aus Kunststoff)

CAD/CAM-Komposit
(z. B. VITA CAD-Temp,
CERASMART)

Mit Diamant anrauen.  Mit Diamant anrauen.

oder oder

mit Al203, 50 pum, 2 bar
abstrahlen.”

mit Alz03, 50 pum, 2 bar
abstrahlen.”

Oberflache mit dlfreier
Luft griindlich reinigen.

Oberfléche mit 6lfreier
Luft griindlich reinigen.

Bei CERASMART Ceramic
Primer Il applizieren.

Prothesenbasis-
kunststoffe

Mit Diamant anrauen.

oder

mit Alz03, 50 pym, 2 bar
abstrahlen.”

Oberflache mit dlfreier
Luft griindlich reinigen.

Dies sind lediglich generelle Empfehlungen zur Vorbehandlung. Es sind je nach Materialart bzw. Material die spezifischen Herstellerangaben zu beachten.
** Falls bei der internen Charakterisierung keine Inhibitionsschicht vorhanden ist, VITA VM LC MODELLING LIQUID applizieren, 30 bis max. 60 s einwirken lassen
und verblasen. Anschliefend charakterisieren.



> 2. Vorbehandlung

02.2 Vorbehandlung von Hybridkeramik

LW Ausgangssituation. r¥ Restauration 60 s atzen. E¥ Oberflache griindlich (z. B. mit einem
Dampfstrahler) reinigen.

o)
=
-}
pa—|
[am)
=
<
T
)
m
o
o
=

.":
Oberflache 20 s mit dlfreier Luft LY Gestzte Oberflache (z. B. mit
trocknen. VITA ADIVA C-PRIME) silanisieren.

Hinweis:

e Die Oberflache der zu charakterisierenden VITA ENAMIC Hybridkeramik-Restauration muss rau, fettfrei und trocken sein,
um eine gute Benetzung und retentive Haftung der Farbe zu gewéhrleisten.

e Zur Atzung 5%iges Flusssaure-Gel (VITA ADIVA CERA-ETCH) mit Pinselapplikator oder Einwegpinsel auf die zu dtzenden
Oberflachen auftragen.

e Nach der Einwirkzeit Saurertckstande vollstandig durch Absprayen mit reichlich Wasser, intensivem Dampfstrahlen oder
in fettfreiem Ultraschallbad in Aqua dest entfernen.

Bitte beachten:

e Beim Atzen unbedingt Handschuhe und Schutzbrille tragen.

e \orsichtsmaRnahmen/Sicherheitsdatenblatter (Punkt 5.7) beachten!

e Flusssdure nicht abbiirsten, da sonst die Oberfldche verunreinigt wird.

* Geatzte Oberflache nicht beriihren, da sonst Atzmuster kontaminiert wird.

Links/Tutorials:
e Jetzt in Tutorial-Videos mehr erfahren: www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/etch



> 3. Charakterisierung

) 3. Charakterisierung

) 3.1 Ubersicht EFFECT STAINS
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Hinweis:

white

Anwendungsgebiet

Fur die Nachbildung von Schmelzflecken, Schmelzrissen, Kalkflecken bei
Zahnfluorose

cream

Fur die Nachbildung von Schmelzflecken, Kalkflecken bei Zahnfluorose
sowie fir das Akzentuieren von Hockern und Wiilsten

lemon

Fiir die Nachbildung von Dentinkern, Mamelonstrukturen,
Abrasionsstellen, zervikalen Verfarbungen

[%2)
oy
jun ]

Fur die Nachbildung von Dentinkern, Abrasionsstellen, Fissuren

orange

Fiir die Erhohung zervikaler Chromazitédt sowie fiir die Nachbildung von
Mamelonstrukturen, Verfarbungen im Zahnhalsbereich, Abrasionsstellen

russet

Fiir die Nachbildung von Schmelzrissen, Verfarbungen an der Schneide,
Fissuren, Abdunkeln von Approximalrdumen

khaki

Fur die Nachbildung von Schmelzrissen, Fissuren, Nikotinflecken,
Verfarbungen im Zahnhalsbereich, Schneidekanten und zum Abdunkeln
von Approximalrdumen

Fur die Nachbildung von Gingivaanteilen

dark-red

Fur die Nachbildung von Gingivaanteilen

purple

Fur die Nachbildung inzisaler und okklusaler Transluzenz
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Fur die Nachbildung inzisaler und okklusaler Transluzenz

grey-blue

Fur die Nachbildung inzisaler und okklusaler Transluzenz

grey

Fiir die Reduktion der Intensitdt anderer Farben, inzisale Transluzenz

black

® 000066 0ee e o000

Fur die Abdunkelung von anderen Farben.
Frontzahnschneidekante labial: Zur Nachbildung von Transluzenz und zur
Erhéhung der Chromazitét bei blue

e EFFECT STAINS eignen sich zur Reproduktion individueller und punktueller Farbakzente und zur Nachbildung jeder natiirlichen

Farbcharakteristik.

e Die Farben kdnnen mit GLAZE gemischt werden, um ihr Chroma zu reduzieren.
e Ein anschlieRender Uberzug mit GLAZE ist nicht zwingend notwendig.

10



> 3. Charakterisierung

) 3.2 Ubersicht CHROMA STAINS

/ \

Farben Anwendungsgebiet

VITA classical A1-D4

CHROMA
STAINS

° red-brown

Fur Farbkorrekturen in der ,,

A"-Farbgruppe

a red-sun

Fir Farbkorrekturen in der ,,

B"-Farbgruppe

grey-brown

Fur Farbkorrekturen in der ,,

C"-Farbgruppe

grey-red

© 0

Fir Farbkorrekturen in der ,,

D"-Farbgruppe

VITA SYSTEM 3D-MASTER

corn-yellow
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Fur Farbkorrekturen in der ,,

L"-Farbgruppe

red-yellow

Fir Farbkorrekturen in der ,,

M2"-Farbgruppe

dark-yellow

Fir Farbkorrekturen in der ,,

M3"-Farbgruppe

© 0 066

light-red

Fir Farbkorrekturen in der

.R“-Farbgruppe

o Hinweis:

e CHROMA STAINS sind lasierende Malfarben zur gezielten Steuerung der Chromazitat (Farbintensitdt) des Basismaterial
mit dem Ziel, das Chroma innerhalb einer Farbgruppe zu erhéhen. Sie werden deshalb eher fldchig eingesetzt.

e CHROMA STAINS kénnen wie die EFFECT STAINS auch fiir individuelle und punktuelle Charakterisierungen eingesetzt werden.

e Fin anschlieRender Uberzug mit GLAZE ist nicht zwingend notwendig.
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> 3. Charakterisierung

) 3.3 Anwendungshbeispiele EFFECT STAINS: Frontzihne

//’* 50% ‘*\\

white

lemon

N s
1 Reproduktion von Mamelons.

@\

blue

1 Reproduktion von Transluzenz.

M\

cream

1 Reproduktion von Schmelzflecken (Kalzifikationen).

)\

white

1 Reproduktion von Schmelzrissen.

khaki

Nt

1 Intensivierung Zahnhals.

12



> 3. Charakterisierung
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> 3. Charakterisierung

) 3.4 Anwendungshbeispiele EFFECT STAINS: Seitenzihne

)\

white

1 Reproduktion weiller Hockerspitzen.

- "
S

\

1 Reproduktion von Fissuren.

f 50%\

blue

grey-blue

N s
1 Reproduktion transluzenter Hocker.

14



> 3. Charakterisierung
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7 Vorbehandlung > 3. Charakterisierung 4 Polymerisation

°3.5 Exemplarische Malschemata EFFECT STAINS: Frontzéhne

:“ “\
| red-brown )

\ /
. . ) //

orange |
/

_, Charakterisierung eines jugendlichen Frontzahns.

‘ grey-blue |
\ /

. grey-red /,e“
AN /

‘ grey-blue /s

orange |
/

_, Charakterisierung eines alten Frontzahns.

16



> 3. Charakterisierung
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7 Vorbehandlung > 3. Charakterisierung 4 Polymerisation

°3.6 Exemplarische Malschemata EFFECT STAINS: Seitenzidhne

b

“\
russet /

| orange

_, Charakterisierung eines alten Seitenzahns.

18



> 3. Charakterisierung
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> 3. Charakterisierung

€ 3.7 Externe Charakterisierung mit EFFECT STAINS

™ .
LW EFFECT STAINS in Mischpalette 7® Mit EFFECT STAINS z. B. Fissuren ... EP ... und z. B. Héckerbereich
applizieren. charakterisieren.

LY 7wischenpolymerisation. Zur Versiegelung GLAZE auftragen. [P Endpolymerisation.

I Final charakterisierte Molarenkrone. (¥ Pinsel mit CLEANER reinigen und

trocknen.

o Hinweis:
e Flaschen vor Gebrauch 10 s kraftig schiitteln. Mischkugel muss horbar sein!
Flaschen nach Gebrauch sofort wieder verschliel3en.
Fiir das Applizieren der Farben werden die im Sortiment beiliegenden Pinsel empfohlen.
Farben diinn auftragen.
Ein anschlieRender Uberzug mit GLAZE ist nicht zwingend notwendig.

Tipp:

o e Vor der Charakterisierung mit den EFFECT STAINS konnen die rauen Oberflachen der zu charakterisierenden Restauration
zundchst mit einer diinnen Schicht GLAZE benetzt werden, um deren Grundfarbe zu erkennen. Das GLAZE dann zusammen mit
den EFFECT-STAINS polymerisieren.

e Das Chroma der Farben kann durch Einmischen von GLAZE reduziert werden.
e Einzelne Farbschichten zwischenpolymerisieren.

0 Bitte beachten:
e Die Verarbeitungszeit der Farben ist abhdngig von Raumtemperatur und Lichteinwirkung.
e Mischpalette mit dem lichtundurchldssigen Deckel abdecken, um ein vorzeitiges Polymerisieren der Farben zu vermeiden.
e Auspolymerisierte Farbe nicht weiter verwenden.
e Flaschen nach Gebrauch sofort verschlielen.
e Pinsel nach der Reinigung mit dem CLEANER griindlich trocknen.
e Am Pinsel anhaftender CLEANER verhindert eine einwandfreie Polymerisation der Malfarbe.

Links/Tutorials:
e Jetzt in Tutorial-Videos mehr erfahren: www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/external

20



> 3. Charakterisierung

€ 3.3 Interne Charakterisierung mit EFFECT STAINS

Cut-back einer kunststoffverblendeten 7¥ LIQUID applizieren, 30 bis max. 60 s EP EFFECT STAINS auf konditionierte
Frontzahnkrone. einwirken lassen und diinn verblasen.* Oberflache applizieren.

|

A

&¥ Zwischenpolymerisation. Verblendkunststoff (z. B. VITA VM LC) Endpolymerisation.
auf polymerisierte Farbschicht
auftragen.

Finale Krone.

0 Tipp:
e Nach der Endpolymerisation und Ausarbeitung Oberflache mit geeigneter Polierpaste (wie z. B. Renfert Polish hybrid materials,

Fa. Renfert) und weicher Ziegenhaarbiirste nachpolieren. Anschliefend mit trockener Baumwollschwabbel den Endglanz erzielen.
e Die VITA AKZENT LC EFFECT STAINS konnen max. im Verhaltnis 1:10 in die VITA VM LC flow Massen eingemischt werden.
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Links/Tutorials:
e Jetzt in Tutorial-Videos mehr erfahren: www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/internal

* Notwendig, wenn keine Inhibitionsschicht vorhanden ist.
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> 3. Charakterisierung

€ 3.9 Farbkorrekturen mit CHROMA STAINS

P Ausgangssituation: mangelhafte CHROMA STAIN A (red brown) fiir die E® Ergebnis: Farbiibereinstimmung nach
Farbtibereinstimmung (A3 anstatt A3.5). A-Farbgruppe applizieren. Farbkorrektur.

VITA classical A1-D4

red-brown * —’ '} "

D,

D

red-sun

D,

> >

grey-brown

)

grey-red _}

Hinweis:
e CHROMA STAINS-Farben flachig auftragen. Sie dienen der systematischen Intensivierung des Chromas innerhalb einer Farbgruppe.
e Ein anschlieRender Uberzug mit GLAZE ist nicht zwingend notwendig.

Links/Tutorials:

e Jetzt in Tutorial-Videos mehr erfahren: www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/correctionc
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> 3. Charakterisierung

(&

P Ausgangssituation: mangelhafte 7% CHROMA STAIN M2 (red yellow) zur E¥ Ergebnis: Farbiibereinstimmung nach
Farbiibereinstimmung (2M1 anstatt 2M2). Erzielung der Chromastufe 2 applizieren. Farbkorrektur.

VITA SYSTEM 3D-MASTER

D,

ormyollon 2115 P 225 3115 P 3125 s P a2s

D,

edvelows | M1 = 1M2 | 2M1 - 2M2 | 3M1 ) 3M2 | aM1 - 4M2 | 5M1 P 5M2

o)
=
)
o
E
‘dark,yeuow\ am2 P 2m3 | 3m2 P 3m3 | amz2 P am3 | 5M2 P 5M3 z
=
(o=
<
T
O
‘“ght_red‘ 2R5 - 2R25 3R15 ) 3R25 4R15 ) 4R25
Hinweis:

e Nach der Endpolymerisation charakterisierte Oberflache mit geeigneter Polierpaste (wie z. B. Renfert Polish hybrid materials,
Fa. Renfert) und weicher Ziegenhaarbiirste nachpolieren. Anschliefend mit trockener Baumwollschwabbel den Endglanz erzielen.

Links/Tutorials:
e Jetzt in Tutorial-Videos mehr erfahren: www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/correction3d
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> 3. Charakterisierung

€) 3.10 Glasieren mit GLAZE

LW GLAZE in Mischpalette geben. GLAZE auf charakterisierte GLAZE aushérten.
Restauration auftragen.

[

LY Final charakterisierte und glasierte
Krone.

Hinweis:

e (GLAZE ist ein transparenter, lichthartender Lack fiir die Oberflachenversiegelung.

e Ein Uberzug der EFFECT STAINS und CHROMA STAINS mit GLAZE ist nicht zwingend notwendig.
e Fir Glasurauftrag Microbrush-Einwegapplikatoren verwenden.

e (LAZE ziigig und streifenfrei applizieren.

e Flasche nach Gebrauch wieder verschlielRen.

0 Bitte beachten:
e Alle Oberflachen miissen vollstandig auspolymerisiert und hart sein.
Es dirfen keine klebrigen Flachen vorhanden sein.

o Tipp:

e Nach der Endpolymerisation glasierte Oberfldche mit geeigneter Polierpaste (wie z. B. Renfert Polish hybrid materials,
Fa. Renfert) und weicher Ziegenhaarbiirste nachpolieren. Anschliefend mit trockener Baumwollschwabbel den Endglanz erzielen.
e Um die Farbintensitat der EFFECT STAINS zu reduzieren, kann GLAZE dazugemischt werden.

Verweis:

e Hinweise zur Polymerisation siehe Seite 25— 27.

24



> 4. Polymerisation

Q 4. Polymerisation
° 4.1 Systemkompatibilitat

l .

, Polymerisationsgerat. , Zahnarztliche Polymerisationslampe.

Hinweis:

e Zur Polymerisation von VITA AKZENT LC nur Polymerisationsgerate/-lampen verwenden, die Licht im Wellenlangenbereich
von 350 nm bis 500 nm abstrahlen.

e Eskdnnen unterschiedliche Lichtquellen verwendet werden, z. B.:
o Xenon-Stabblitzlampen,
o LED Lampen,
© Halogenlampen.

e |euchtstofflampen werden nicht empfohlen, da ihre Warmeabstrahlung minimal ist.

e |ichtpolymerisationsgerate regelméafig warten, um deren Funktionalitat zu gewahrleisten.

e Fir eine schnelle und sichere Aushartung auf Temperaturen von 60 °C — 80 °C im Polymerisationsraum achten. Temperaturen
iiber 90 °C vermeiden.
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> 4. Polymerisation

Q4.2 Empfohlene Polymerisationsgeréte/-lampen

Zahntechnische Polymerisationsgerate

Firma Polymerisationsgerit Polymerisationszeit* Hinweis
Objekt muss im Lichtkegel im
. . Zentrum der Kammer platziert
Shofu Soldilite V 3 min werden. Das Objekt darf nicht am
Boden liegen!
Shofu Solidilite EX 4'min siehe Solidilite V
Materialgruppe: in-joy
DeguDent / Dentsply Eclipse® junior VLC Curing Unit Basic 3=3min Objekt muss im Zentrum der
Kammer platziert werden
DeguDent / Dentsply Triad® 2000 6 min auf Drehteller rotierend
Bredent bre.Lux Power Unit 2 1 x Programm F1(90 s) -
3M ESPE Visio Beta vario 2 x Programm: -
7 min davon 10 s Vakuum
Objekt muss im Lichtkegel im
. . Zentrum der Kammer erhéht
Gt Labolight DUO 3 min platziert werden. Das Objekt darf
nicht am Boden liegen!
Objekt muss im Lichtkegel im
: . Zentrum der Kammer erhéht
®
Hager & Werken Speed Labolight 3min olatziert werden. Das Objekt darf
nicht am Boden liegen!
Objekt muss im Zentrum der
- Kammer erhéht platziert werden.
®
Kulzer Hilite® power a0 Das Objekt darf nicht am Boden
liegen!
Kulzer Heraflash 90s siehe HiLite power
Kulzer Unixs® 90s siehe HiLite power
Kulzer Dentacolor® XS 90s siehe HiLite power
. Die Zeiten und Heizstufen miissen
Heizstufe 0 . |
VB=0 selbst programmiert werden!
Ivoclar Vivadent Lumamat® 100 o VB = Vorbelichtung
VG =10:00 min. .
(BP = 10:00 min.) VG = Verglitungsprozess
’ ’ BP = resultierende Belichtungszeit

* Die angegebenen Polymerisationszeiten sind Mindestzeiten.

Hinweis:

e Zahntechnische Polymerisationsgerate sind den zahnérztlichen Handlampen in jedem Fall vorzuziehen, da sie eine wesentlich
gleichméaRigere Belichtung des Objektes gewahrleisten.
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> 4. Polymerisation

Zahnirztliche Polymerisationslampen

Firma Polymerisationsgerat Polymerisationszeit* Hinweis

Ivoclar Vivadent Bluephase G2 4x20s Modus ,High”

Modus ,Standard”.

Die Lichtkegel der zwei Wel-
Ultradent VALO LED 4x20s lenldngen miissen vollstandig
tiberlappen -- > sehr geringer
Abstand zur Restauration

* Die angegebenen Polymerisationszeiten sind Mindestzeiten

0 Bitte beachten:
e Esistauf die notwendige Lichtstarke und Wellenldnge des Polymerisationsgerétes fiir eine vollstandige Durchhdrtung zu achten.
e Um Schleimhautreizungen zu vermeiden, ist auf die verfahrensgerechte Polymerisation von VITA AKZENT LC STAINS und GLAZE
zu achten.

Verweis:
e Die aktuellsten Informationen zu empfohlenen Polymerisationsgeraten finden Sie unter: www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc
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> 5. Technische Daten/Informationen
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> 5. Technische Daten/Informationen

Q 5. Technische Daten/Informationen
Q 5.1 Chemische Zusammensetzung

VITA AKZENT LC

Inhaltsstoffe Gew. %
Methylmethacrylat und mehrfunktionelle Methacrylate 30-40
Urethan(meth-)acrylate 40-60
Siliziumdioxid 8-1
Ethyl-phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat 2-6
Andere <1
Pigmente <2

) 5.2 Indikationsiiberblick

VITA AKZENT LC

Freigegeben fiir:

© Restaurationen aus Hybridkeramik (VITA ENAMIC)

© Restaurationen aus lichthartendem Verblendmaterial (z. B. VITA VM LC)
© Restaurationen aus CAD/CAM-Kompositen (z. B. VITA CAD-Temp)

© Konfektionszéhne

© Prothesenbasen (z. B. VITA VIONIC BASE)

Hinweis:
e VITA AKZENT LC ist ein lichthdrtendes Kunststoff-Malfarben- und Glasursystem auf Methacrylatbasis
zur extraoralen Charakterisierung von polyacrylhaltigen Dentalwerkstoffen.
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> 5. Technische Daten/Informationen

Q 5.3 Kontraindikationen

VITA AKZENT LC

Nicht freigegeben fiir:

o Intraorale Anwendung
o Bei Patienten, die Allergien oder Empfindlichkeiten gegentiber den Inhaltsstoffen
aufweisen

o Hinweis:
e Um eine schnelle Abrasion der Malfarbe zu vermeiden, sollte VITA AKZENT LC nicht an den okklusalen Kontaktpunkten von
Restaurationen verwendet werden.

0 Bitte beachten:
e Bei folgenden Einschrankungen ist ein erfolgreiches Arbeiten mit VITA AKZENT LC nicht gewahrleistet:
o insuffiziente Polymerisationsgerdte mit ungeeigneter Wellenlange/Lichtintensitat,
o unzureichende Vorbehandlung der Restauration bzw. mangelhafter Zustand der zu charakterisierenden Materialoberflache.

°5.4 Lagerhinweise

Hinweis:
e VITA AKZENT LC im Kiihlschrank bei 4 °C bis 10 °C (39 - 50 °F) lagern.
e Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

°5.5 Symbolerklérungen

Hersteller

VITA Zahnfabrik u Herstelldatum (iﬂ

Verfalldatum g Vor Sonnenlicht /\/\+’<\
schiitzen 2

Lagertemperatur /H/ (Lg;-al\rl:;l;mer LoT

Artikelnummer Medizinprodukt

Siehe
Gebrauchsanweisung

=
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> 5. Technische Daten/Informationen

) 5.6 Arbeitsschutz/Gesundheitsschutz

3

Arbeitsschutz und
Gesundheitsschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzbrille/Gesichtsschutz und Ieichten Atemschutz tragen.

Q) 5.7 Sicherheitsdatenblitter

VITA AKZENT LC EFFECT STAINS/CHROMA STAINS/GLAZE

SO

VITA AKZENT LC CLEANER

S

VITA VM LC MODELLING LIQUI

&

VITA ADIVA C-PRIME

&

Gefahr

Enthalt Ethanol

‘

Enthalt Triethylengly-
coldimethacrylat,
2-Dimethylaminoethyl-
methacrylat.

Gefahr

e Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

e \lerursacht Hautreizungen.

e Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Kann die Atemwege reizen.

Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
Behélter dicht verschlossen halten.

e Vor Hitze schiitzen. Nicht rauchen.

Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Behélter dicht verschlossen halten.

Vor Hitze schiitzen.

Von Ziindquellen fernhalten.

e \lerursacht Hautreizungen.

e \lerursacht schwere Augenreizung.

e Kann die Atemwege reizen.

e Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

e Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
e \/on Hitze/Funken/offener Flamme/heilRen Oberflachen fernhalten.
e Nicht rauchen.
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> 5. Technische Daten/Informationen

VITA ADIVA CERA-ETCH

Atzend/giftig e Nur fir extraoralen Gebrauch!

e Enthalt Fluorwasserstoffsaure.

e (iftig beim Verschlucken.

e | ebensgefahr bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Gesundheitsschédlich beim Einatmen.

e Schutzbrille/Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

e Unter Verschluss aufbewahren.

e Bei Verschlucken sofort Giftinformationszentrale anrufen und Sicherheitsdaten-
blatt vorstellen.

e Bei Berlihrung mit der Kleidung/Haut sofort kontaminierte Kleidungsstiicke
ausziehen und mit viel Wasser spiilen.

e (ezielte Manahmen siehe Sicherheitsdatenblatt.

e Bei Berlihrung mit den Augen einige Minuten mit Wasser spiilen und Arzt/
Giftinformationszentrale konsultieren.

e Dieser Stoff und sein Behdlter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
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0 Bitte beachten:
e Kontakt von nicht ausgehartetem Material mit der Haut unbedingt vermeiden.
e Kontakt des Materials mit Kleidung vermeiden.
e VITA AKZENT LC ist fliichtig und kann die Atemwege reizen. Produkt in einem gut beltifteten Raum verwenden.
Verschlusskappe nach Verwendung wieder aufsetzen.

Verweis:
e Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenbléttern.
e Die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter kénnen unter www.vita-zahnfabrik.com/sds heruntergeladen werden.

[=] a2 =]
-

‘:"*45’,:

A

G 5.8 Generelle Hinweise zur Handhabung

Verweis:
e |nformationen zu den generellen Risiken bei Dentalbehandlungen sowie zur Meldung von scherwiegenden Vorkommnissen i. Vb.
mit Medizinprodukten finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com/service_risks
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> 5. Technische Daten/Informationen

) 5.9 VITA Systemlosungen

Farbbestimmung

Herstellung
Zahnersatz

Verblendung*

Charakterisierung
Glasur

Y

Polymerisation

Befestigung

¢ Verwenden Sie fiir die digitale Farbbestimmung das
VITA Easyshade V und fiir die visuelle Farbbestimmung
eine VITA Farbskala.

e Fertigen Sie Gerliste aus Metall oder monolithische
Versorgungen aus VITA ENAMIC Hybridkeramik sowie
Kompositen und Total-/Teilprothesen mithilfe von
VITA Konfektionszahnen.

e \lerblenden Sie Geriiststrukturen aus Metall sowie anatomisch
reduzierte Versorgungen aus Hybridkeramik oder Komposit mit
dem Verblendkunststoff VITA VM LC.

e Bemalen Sie Versorgungen mit VITA AKZENT LC STAINS und
versiegeln Sie die Oberflachen mit der lichthartenden Glasur
VITA AKZENT LC GLAZE.

e Setzen Sie zur Lichthértung ein von VITA empfohlenes
Polymerisationsgerit ein.

e Befestigen Sie die Restaurationen voll- oder selbstadhésiv mit
VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS.

* Optionaler Prozessschritt: entfallt bei der Herstellung von monolithischen Rekonstruktionen.
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WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER

Mehr Informationen zu Produkten und zur Verarbeitung auch auf www.vita-zahnfabrik.com

©' Hotline Vertriebs-Support ©! Technische Hotline
Zur Erfassung von Auftrdgen und bei Bei technischen Fragen rund um die
Fragen zur Lieferung, zu Produktdaten VITA Produktlésungen konnen Sie gerne
sowie Werbemitteln stehen Ihnen gerne unseren technischen Berater
Herr Udo Wolfner und sein Team vom Herrn Ralf Mehlin kontaktieren.

Vertriebsinnendienst zur Verfiigung.

) Phone +49 (0) 7761 / 56 28 90 ) Phone +49 (0) 7761/ 56 22 22
Fax +49 (0) 7761 / 56 22 33 Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46
8.00 bis 17.00 Uhr CET 8.00 bis 17.00 Uhr CET
Mail info@vita-zahnfabrik.com Mail info@vita-zahnfabrik.com

Weitere internationale Kontakte finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com/contacts




VITA VENEERING & STAINING SOLUTIONS -
Fir lebendiges Farb- und Lichtspiel in allen Facetten der Natur.

VENEERING CERAMIC
z CERAMIC STAINS

<
3, @ ®
&
&,
o
&l Enginee®®

9/ Engineer™S

— VENEERING
= & STAINING
%_SOLUTIONS
&
& Enginee™®

VITA

VENEERING
POLYMER

VITA

POLYMER
STAINS

LIGHT CURING (LC)

> VITA AKZENT® LC:

Fiir die verldssliche Reproduktion aller
farblichen Facetten

Universell einsetzbare Kompositmalfarben fiir naturnah-

detailgetreue Farbeffekte, prazise Farbkorrekturen und hohe
Farb-/Glanzbestandigkeit.



Weitere Informationen zu VITA AKZENT LC finden Sie unter:
www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc

Teeth
& %
§ "%
VITASYSTEM &£ 2 3D-MASTER
& ) ézf’
0/0/')8”[ Ma&.\\(\%

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemaR Gebrauchsinformationen zu verwenden.
Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schéden, die sich aus unsachgeméfRer Handhabung
oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Ubrigen verpflichtet, das Produkt vor
dessen Gebrauch auf seine Eignung fiir den vorgesehenen Einsatzbereich zu prifen.
Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem
bzw. nicht zuldssigem Verbund mit Materialien und Gerdten anderer Hersteller verar-
beitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender
Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 04.21

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben
ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung
VITA AKZENT®LC, VITA VM®LC, VITA CAD-Temp®, VITA ENAMIC®
CERASMART® ist ein eingetragenes Warenzeichen von GC Dental Products Corp, Aichi, Japan

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene
Marken der jeweiligen Hersteller.

Rx only (nur fiir professionelle Anwender) Di]

VITA

sl VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 - D-79713 Bad Séckingen - Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 - Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 - Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com - info@vita-zahnfabrik.com

ﬁ facebook.com/vita.zahnfabrik

10613 - 0421 (X.) S - Version (01)




